
Liste: hochwasserbeständige Baumaterialien nach Bundesministerium 

für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Hochwasserschutzfibel) 
 

Kategorie Baustoff Eignung (Widerstandsfähigkeit gegen 
Wasser) 

Baustoffe Kalk Gut    

Gips   Ungeeignet 

Zement Gut    

Gebrannte Baustoffe (je 
nach Art) 

Gut  Mäßig   

Lehm (je nach 
Einwirkzeit) 

Gut  Mäßig  Ungeeignet 

Steinzeug Gut    

Bitumen (Anstrich und 
Bahnen) 

Gut    

Metalle (je nach Art) Gut  Mäßig   

Kunststoffe (je nach Art) Gut  Mäßig  Ungeeignet 

Holz (je nach Art)  Mäßig  Ungeeignet 

Textilien   Ungeeignet 

Saugende Materialien   Ungeeignet 

Bodenplatte Wasserundurchlässiger 
Beton 

Gut    

Boden-
aufbau 

Estrich Gut  Mäßig   

Holzbalken  Mäßig   

Bodenbelag Naturstein (Granit, 
Dolomit) 

Gut    

Sandstein    

Marmor    

Kunststein Gut    

Fliesen (je nach Art) Gut  Mäßig   

Epoxydharzoberflächen Gut    

Parkett/Laminat   Ungeeignet 

Holzpflaster   Ungeeignet 

Kork   Ungeeignet 

Textile Beläge (Teppich)   Ungeeignet 

Linoleum   Ungeeignet 

Wände Kalksandstein Gut    

Gebrannte Vollziegel Gut    

Hochlochziegel  Mäßig   

Klinker Gut    

Beton Gut    

Gasbeton  Mäßig   

Lehm (je nach 
Einwirkzeit) 

 Mäßig  Ungeeignet 



Leichte Trennwände 
(Gipsplatten) 

  Ungeeignet 

Holz (Bretter, 
Spanplatten) 

  Ungeeignet 

Glasbausteine Gut    

Außenhaut Mineralische Putze 
(Zement, hydraul. Kalke) 

Gut    

Verblendmauerwerk mit 
Luftschicht 

Gut    

Steinzeugfliesen Gut    

Wasserabweisende 
Dämmung 

Gut    

Kunststoffsockel Gut    

Faserzementplatten Gut    

Faserdämmstoffe   Ungeeignet 

Putz Mineralischer 
Zementputz 

Gut    

Kalkputz (hydraulische 
Kalke) 

Gut    

Gipsputze   Ungeeignet 

Lehm (je nach 
Einwirkzeit) 

Gut  Mäßig   

Spezialputze 
(hydrophobiert) 

Gut    

Kunstharzputze Gut    

Anstrich Mineralfarbe Gut    

Kalkanstrich Gut    

Dispersionsanstrich   Ungeeignet 

Wandver-
kleidung 

Tapeten   Ungeeignet 

Fliesen Gut    

Holz   Ungeeignet 

Textilien   Ungeeignet 

Gipskartonplatten   Ungeeignet 

Kork   Ungeeignet 

Fenster Holz (je nach Art)  Mäßig   

Kunststoff Gut  Mäßig   

Aluminium Gut    

Verzinkter Stahl Gut    

Fenster-
bänke 

Marmor   Ungeeignet 

Sonstige Naturstein 
(Granit) 

Gut    

Holz (je nach Art)  Mäßig  Ungeeignet 

Beschichtetes Aluminium 
und Metall 

Gut    

Sandstein   Ungeeignet 

Schiefer    
 


